


LPMAG
Tannenweg10

5712Beinwilam See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.1RSO/4mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 Q.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16.03.2022 RQ/4

08. 04.2022 ROM

21. 04.2022 RO/4

26. 04.2022 RQ/4

27. 04.2022 RQ/4

30. 05.2022 RO/4

16.06.2022 RQ/4

28. 07.2022 RQ/4

16.08.2022 RO/4

20. 09.2022 RQ/4

25.10.2022 RQ/4

25.11.2022 RQ/4

12. 12.2022 RQ/4
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Prüfwerte Slreuberelch Normgrenzwerte
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ŵ_

_z

_u
3Z
£Z
V-
T_

^

/
/

ẑ:
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Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr. 1 RS 0/4 mm



LP M AG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 44 BS 0/4 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D

16.03.2022 RQ/4

21.04.2022 RQ/4

30. 05.2022 BO/4

16.06.2022 RQ/4

28. 07.2022 RQ/4

16. 08.2022 RO/4

20. 09.2022 RQ/4

25. 10.2022 RQ/4

25. 11.2022 RQ/4

12. 12.2022 RQ/4
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Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.44 BS 0/4 mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 12 BK 4/8 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16.03.2022 R4/8

21.04.2022 R4/8

30. 05.2022 R4/8

16. 06.2022 R4/8

28. 07.2022 R4/8

16. 08.2022 R4/8
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25.11.2022 R4/8

12. 12.2022 R4/8
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ŷ,

J~t

TE-
w-
n
T_

y
100

90

80

70

60

J 50
°
^ 40

30

20

10

0

/:
^zz

J
1
3
J
XTL
V-
t

T_

s s
§ 5 °

too'^'ocoocoot^o'^rmo
O^-T-CMfM^rmcQr-tOCMr- § s s S 2 2 3

S 5 d
COOtOOMO'4-lOO
c^i-'riocoi-coc^T-m

co -ir

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Sieböffnungen mm Sieböffnungen mm

INr.12BK4/8mm l Mlndestwerte l Maxlmalwerte INr.12BK4/8mm l Orenzwerte un l Grenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.12BK4/8mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwilam See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 13 BK 8/16 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90
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Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.13BK8/16mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.14 BK 16/32 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 Q.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90
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Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.14BK 16/32 mm



LPMAG
Tannenweg10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.59 Begra 0/16

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 Q.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

10. 02.2022 0/16

08. 04.2022 0/16

16.06.2022 0/16

19.09.2022 0/16

26.09.2022 0/16

12. 12.2022 0/16
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^

z
,<^

~^
y

^

^
;2
zz
/_

/J_

7ZL-
7L
T

100

90

80

70
0)

l60
l 50
Q
^ 40

30

20

10

0

^7"

^_

77-

z.

^

7
/

^_7"

/̂
^

z_

/

:z
z:
/

/'

^/
7^
zz
z
/

r

niDinino^roooo

s ? dT-:^-Nc\j^:ioodT;tD

Slebäffnungen mm

oc'jo-^rmono s s too-tocoocDono-^-mo

MM t t0 CO S 8

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

co ^r

Sieböffnungen mm

l Nr.59 Begra 0/16 l Mindestwerte l Maxlmalwerte INr.59BegraO/16 l Grenzwerte un l Grenzwert ob

Komgrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.59BegraO/16



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.22 UG 0/45(63)

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 o.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

24. 03.2022 UGO/45
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16. 05.2022 UGO/45
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Prüfwerte Streuberelch Normgrenzwerte

100

90

80

70

g
l60

l»
^ 40

30

20

10

0

/
^

.z

^

z
/ /

z:
7~^

^_

^
7̂"

7̂t-
T

100

90

80

70

g
S 60
m

j»
^ 40

30

20

10

0

^

/

z:
^

:z

8 S 0 CO 0 (D 0 MO
M M ^t-

Slebflffnungen mm

•^- m o

N ^ m
O-^QCOOlDpMO^lOO

NM^tOCOT-CDCMT-tTi
CO <f

Sieböffnungen mm

S 8

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.22 UG 0/45(63)



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.35 RC-KG B 0/80

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 o.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

03. 02.2022

14. 02.2022

30. 03.2022

04. 04.2022

28. 04.2022

16.05.2022

07. 10.2022

UGO/45

UGO/45

UG 0/45

UGO/45

UGO/45

UGO/45

UG 0/45

5.1

5.5

1.7

3.1

2.1

3.1

2.5

7

7

4

5

3

5

4

10

10

8

7

5

7

7

15

16

15

11

9

11

13

19

21

20

14

11

15

17

21

23

23

15

12

17

19

24

26

26

17

14

19

22

27

29

30

19

16

22

25

31

33

34

22

18

25

29

37

38

40

27

21

30

35

44

47

48

34

25

36

42

51

56

57

44

30

43

49

63

68

68

55

37

50

59

71

80

79

69

47

56

68

83

87

92

86

64

67

79

92

92

99

100

81

86

92

97

98

100

96

96

100

100

100

100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

7) 3.3

1.7

5.5

5

3

7

8

5

10

13

9

16

17

11

21

19

12

23

21

14

26

24

16

30

28

18

34

33

21

40

39

25

48

47

30

57

57

37

68

67

47

80

80

64

92

92

81

100

98

96

100

100

100

100

Prilfwerte Streuberelch
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l Nr.35 RC-KG B 0/80 l Mlndestwerte l Maxlmahrerte l Nr.35 RC-KG B 0/80 l Orenzwerte un l Orenzwert ob

Komgrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.35 RC-KG B 0/80



LPMAG
Tannenweg10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.46 RC-KG B 0/45

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 Q.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

30.

30.

04.

28.

os.

16.

03.2022

03.2022

04.2022

04.2022

05.2022

05.2022

UGO/45

UGO/45

UGO/45

UGO/45

UGO/45

UGO/45

2.6

3.3

2.8

4.5

1.7

2.8

5

5

4

7

3

4

9

9

6

10

4

7

14

13

10

15

6

10

20

19

14

20

8

14

23

22

17

24

10

16

27

27

22

29

12

20

30

31

26

34

15

23

35

37

32

38

18

27

42

45

38

43

20

30

51

55

48

48

23

34

60

65

59

55

28

41

70

75

71

65

36

51

81

80

76

75

46

61

84

84

83

86

60

71

95

93

98

94

79

91

100

100

100

100

92 100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

6) 2.9

1.7

4.5

5

3

7

7

4

10

11

6

15

16

8

20

19

10

24

23

12

29

27

15

34

31

18

38

36

20

45

43

23

55

51

28

65

61

36

75

70

46

81

78

60

86

92

79

98

99

92

100

100

100

100

Prilfwerte Streubereich

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

^

^
/ .^

/

,/,

z/
.z

^-'

/̂
/

7
T

/r/,

zz
T-
/

/

m in in in

8 S 3 o
o-'tocoocoocsjo^ioon

M OJoi^'om?mSJ5S

Sieböffnungen mm

Normgrenzwerte

100

90

80

70

g
l60

50

40

30

20

10

0

/

z
/

_z_
7"

:z
7_

3 S -<tpcqptDO(MO^rioo

M n -^

Siebäffnungen mm

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

l Nr.46 RC-KG B OM5 l Mlndestwerte l Maxlmalwerte l Nr.46 RC-KG B 0/45 l Grenzwerte un l Grenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.46 RC-KG B 0/45













































LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.1RSO/4mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D

16.03.2022 RQ/4

08. 04.2022 RQ/4

21.04.2022 ROM

26. 04.2022 RQ/4

27. 04.2022 RQ/4

30. 05.2022 ROM

16. 06.2022 RQ/4

28. 07.2022 RQ/4

16.08.2022 ROM

20. 09.2022 ROM

25. 10.2022 RQ/4

25.11.2022 RQ/4

12. 12.2022 RO/4

0.063 0.125 0^5 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

100

90

80

70

" 60

g50

^ 40
s

30

20

10

0

1.4

1.4

1.1

0.5

1.4

1.4

1.5

2.0

2.8

2.3

2.2

2.6

1.5

3

5

5

3

8

7

9

9

12

11

11

13

8

13

15

20

16

25

21

24

27

32

32

30

31

25

37

37

42

41

57

42

45

57

66

65

63

55

55

59

55

58

58

71

57

61

73

79

78

76

69

70

68

64

67

66

77

65

69

78

83

82

81

75

75

81

76

79

76

84

77

80

86

89

88

87

84

83

92

88

91

87

92

88

92

93

96

95

95

93

91

99

96

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

13) 1.7

0.5

2.8

8

3

13

24

13

32

51

37

66

66

55

79

73

64

83

82

76

89

92

87

96

99

96

99

100

100

100
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Sieböffnungen mm

l Nr.1 RS 0/4 mm l Mlndestwerte l Maxlmalwerte l Nr. 1 RS 0/4 mm l Grenzwerte un l Grenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.1 RS 0/4 mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 44 BS 0/4 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16.03.2022

21.04.2022

30. 05.2022

16.06.2022

28. 07.2022

16. 08.2022

20. 09.2022

25. 10.2022

25. 11.2022

12. 12.2022

ROM

ROM

BO/4

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

7.4

10.4

6.6

7.9

5.5

7.3

5.3

6.4

8.5

7.5

13

16

10

13

9

12

9

10

16

13

21

24

15

21

16

21

14

16

23

19

34

36

22

32

27

32

22

28

35

31

55

53

32

49

43

49

34

46

53

52

67

63

39

59

53

59

41

58

62

66

83

77

52

74

69

76

55

76

76

82

94

91

72

89

84

89

72

90

90

92

100

99

98

99

97

99

95

99

98

98

100

100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

10) 7.3

5.3

10.4

12

9

16

19

14

24

30

22

36

47

32

55

57

39

67

72

52

83

86

72

94

98

95

100

100

100

100

100

100

100

100

90

80

70
0)

l60
l 50
a

40

30

20

10

0
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100
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Sieböffnungen mm

l Nr.44 BS 0/4 mm l Mlndestwerte • Maxlmalwerte l Nr.44 BS 0/4 mm • Grenzwerte un l Qrenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.44 BS 0/4 mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 12 BK 4/8 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16.03.2022 R4/8 0.9 1 1 1 2 2 2 3 13 47 95 100

21.04.2022 R4/8 1.01 2 2 2 2 34166198 100

30. 05.2022 R4/8 0.4 0 1 1 1 1 1 2 7 41 96 100

16.06.2022 R4/8 1.1 2 2 2 3 3 4 5 20 63 98 100

28. 07.2022 R4/8 0.2 0 0 1 1 1 1 1 3 25 93 100

16. 08.2022 R4/8 1.01 2 2 2 2 34155095 100

20. 09.2022 R4/8 0.4 1 1 1 1 1 2 3 1352 97 100

25. 10.2022 R4/8 0.3 0 0 1 1 1 1 2 7 44 94 100

25. 11.2022 R4/8 0.71 1 1 2 2 23 94494100

12. 12.2022 R4/8 0.5 1 1 1 1 1 2 2 9 4496100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

10) 0.7

0.2

1.1

1

0

2

1

0

2

1

1

2

1

1

3

2

1

3

2

1

4

3

1

5

11

3

20

47

25

63

96
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100

100
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Sieböffnungen mm Sieböffnungen mm

INr.12BK4/8mm l Mlndestwerte l Maxlmalwerte INr.12BK4/8mm l Grenzwerte un l Qrenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.12BK4/8mm



LPMAG
Tannenweg10

5712 Beinwilam See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr. 13 BK 8/16 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16. 03.2022

21.04.2022

30. 05.2022

16. 06.2022

28. 07.2022

16.08.2022

20. 09.2022

25.10.2022

25. 11.2022

12. 12.2022

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

R8/16

0.4

0.2

0.4

0.1

0.1

0.2

0.1

0.3

0.2

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

9

11

11

11

9

8

7

7

5

8

55

63

57

62

52

52

42

48

40

54

99

99

99

97

99

99

90

94

94

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

10) 0.2

0.1

0.4

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1
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INr.13BK8/16mm l Mlndestwerte l Maximalwerte INr.13BK8/16mm l Grenzwerte un • Qrenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.13BK8/16mm



LPMAG
Tannenweg10

5712Beinwilam See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. HuberAG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.14 BK 16/32 mm

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 o.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

16.03.2022

21.04.2022

30. 05.2022

16.06.2022

28. 07.2022

16.08.2022

20. 09.2022

25. 10.2022

25. 11.2022

12. 12.2022

R 16/32

R 16/32

R 16/32

R 16/32

R 16/32

R16/32

R 16/32

R 16/32

R16/32

R 16/32

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.4

0.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

2

1
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1

0

2

1

1
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2

9

4

17

69
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43

63
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99
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97
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100
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100

100

100

100

100

Mittelwerte (n =

Mindestwerte

Maximatwerte

10) 0.2

0.1

0.4

0
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0

0

0

1

0

0
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Sieböffnungen mm Sieböffnungen mm

l Nr.14 BK 16/32 mm l Mlndestwerte l Maximalwerte INr.14BK16/32mm l Orenzwerte un l Qrenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.UBK 16/32 mm



LPMAG
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM
DER SICHERE WERT

Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wöschnau

Probenmaterial: Nr.59 Begra 0/16

Siebanalysen: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnähme d/D 0.063 0.125 Q.25 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 63 90

10.02.2022 0/16

08. 04.2022 0/16

16.06.2022 Q/16

19.09.2022 0/16

26. 09.2022 0/16

12.12.2022 0/16
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Mittelwerte (n = 6)
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Sieböffnungen mm Sieböffnungen mm

INr.59BegraO/16 l Mindestwerte l Maxlmalwerte l Nr.59 Begra 0/16 l Orenzwerte un l Grenzwert ob

Korngrössenverteilungen 09. März 2023 Nr.59 Begra 0/16


